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Deney Laboratuvari olarak faaliyet gosteren, 2
IN-TEK KALITE KONTROL PROJE DENETIM MUSAVIRLIK VE |
TICARET ANONIM SIRKETI \
Sirinyall Mah. 1511 Sok. No:5/B Muratpasa 07160 ANTALYA / TURKIYE N\ ,
TURKAK tarafindan yapilan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 fl
Standardina goére Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmistir. \l
\
Akreditasyon No : AB-0958-T
\
Akreditasyon Tarihi  : 4 Eyliill 2015
Revizyon Tarihi/ No : 27 Arahik 2019/ 03 .
\
Bu Sertifika, yukarida agik adi ve adresi yazili Kurulusun TS EN ISO/IEC 17025:2017 -
Standardina, ilgili Yoénetmelik ve Tebliglere uygunlugunu sirdirmesi halinde , 26 Aralik \
2023 tarihine kadar gecerlidir. '
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4 Turk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) ISO/IEC 17025 alaninda Avrupa Akreditasyon Birlidi (EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile cok tarafli anlasma (MLA/MRA) imzalamistir. 4
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Deney Laboratuvari

Test
TS EN ISQ/IEC 17025

AB-0958-T

Adresi : Tel : 0212 650 6040
Yunus Emre Mah. Kibris Cad. No:85/A Faks

Sultangazi 34260 ISTANBUL/TURKIYE bty - WRORARGY

Website :www.in-tek.com.tr

Deneyi Yapilan Deiiey: Ad Deney Metodu
Malzemeler / Uriinler (Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme ici metodlar)
Taze Beton Numune Alma TS EN 12350-1
Cokme (Slamp) Deneyi TSEN 12350-2
Yayilma Tablasi Deneyi TS EN 12350-5
Hava Igeriginin Tayini- Basing Yéntemleri TSEN 12350-7
Sertlesmis Beton Dayanim Deneylerinde Kullanilacak Deney TS EN 12390-2
Numunelerinin Hazirlanmasi ve Kiire Tabi Tutulmasi
Sertlegmis Beton Deney Numunelerinin Basing Dayaniminin Tayini TSEN 12390-3
(Kup)
Sertlesmis Beton Deney Numunelerinin Yarmada Cekme Dayamminin TS EN 12390-6
Tayini
Karot Alma, Muayene ve Basing Dayaniminin Tayini TS EN 12504-1
Beton Yapilar Celik Donati Cubugunun Ankrajlanmasi TSEN 1881
Betonarme Donati Celigi Cekme Deneyi TS EN ISO 6892-1
ve Metalik Malzemeler (Ortam Sicakhginda 20 kN-600 kN) TS EN ISO 15630-1
Cekme Deneyi - Toplam Uzamadaki Dayaniminin TSEN SO 6892-1
Tayini
Cekme Deneyi - Kopmadan Sonraki Yiizde Uzamanin TS EN ISO 6892-1
Tayini
Agregalar Tane BuyiklGgl Dagiliminin Belirlenmesi (Eleme TSEN933-1
Yontemi)
Ince Malzemenin Degerlendirilmesi TSEN933-9
- Metilen Mavisi Deneyi
Los Angeles Deneyi ile Pargalanmaya Karsi Direncin TS EN 1097-2
Tayini
Agregalarin Yigin Yogunlugunun (Birim Hacim Agirlik) TS EN 1097-3

ve Bosluk Graninin Tayini

Su Igeriginin Belirlenmesi (Etivde Kurutma Yontemi) TS EN 1097-5

Iri Agregada Bagil Yogunlugun (Ozgil Agirlik) ve Su TSEN 1097-6
Emme Oraninin Tayini
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Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme i¢i metodilar)

(Agregalar Devam)

Emme Oraninin Tayini

ince Agregada Bagil Yogunlugun (Ozgil Agirlik) ve Su

TS EN 1097-6

Agregadaki Kil Topaklari ve Eriyebilir Pargaciklarin
Tayini

ASTM C142 / C142M

Zeminler

Su Igeriginin Belirlenmesi
(Etivde Kurutma Yéntemi)

TSEN IS0 178392-1

TS 1900-1

Madde 5.1.1.1, Deney 1 (A)
(*18.02.2015 tarihinde yurirliikten
kalkmis ancak kurulusun talebine
istinaden gecici bir stire ile
akreditasyon kapsaminda yer
verilmistir.)

Tane Yogunlugunun Belirlenmesi
(Sivi Piknometresi Yontemi)

TSEN 17892-3

TS 1900-1

5.1.5.1 Deney 5 (A)

5.1.5.2 Deney 5 (B)

(*06.02.2017 tarihinde ylrurlikten
kalkrmis ancak kurulusun talebine
istinaden gecici bir stre ile
akreditasyon kapsaminda yer
verilmistir.)

Tane BuylklGgh Dagiliminin Belirlenmesi
(Eleme Yéntemi)

TSEN IS0 17892-4

TS 1900-1

5.1.6.1 Deney 6 (A)

(*06.02.2017 tarihinde yirirlikten
kalkmis ancak kurulusun talebine
istinaden gecici bir stire ile
akreditasyon kapsaminda yer
verilmistir.)

Tane Biyiklaga Dagiliminin Belirlenmesi
(Hidrometre Yontemi)

TSENISO 17892-4

Tek Yonli Konsolidasyon Ozelliklerinin Tayini
(Karekdk Zaman Yontemi)

TSEN ISO 17892-5

Tek Yonli Konsolidasyon Ozelliklerinin Tayini
(Logaritma Zaman Yéntemi)

TSEN IS0 17892-5

Sisme Yiizdesinin Tayini

TS 1900-2/T1

Sisme Basincinin Tayini

TS 1900-2/T1
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Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme i¢i metodlar)

(Zeminler Devam) Likit Limitin Carpmali Cihaz ile Tayini TS 1500-1

(Yari Logaritmik Grafik Kullanilarak)

Plastik Limitin Tayini ve Plastisite indisinin TS 1900-1

Bulunmasi

Zeminde Kuru Birim Hacim Agirlik - Su igerigi TS 1900-1

Bagintisinin 2,5 kilogramlik Tokmakla Elde Edilmesi

(Standart Enerji)

Zeminde Kuru Birim Hacim Agirlik Su icerigi 4,5 T5 1900-1

Kilogramlik Tokmakla Elde Edilmesi (Yiiksek Enerji)

Serbest (Tek Eksenli) Basing Dayaniminin Tayini TS 1900-2

Kayma Direncinin Ug Eksenli Hiicrede TS 1900-2

(Konsolidasyonsuz - Drenajsiz, UU Tipi) Tayini

Laboratuvarda Tasima Oraninin Tayini (CBR) TS 1900-2

Dilsen Seviyeli Gegirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1
Zeminler - Arazi Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ile Kuru Birim T51900-1
Deneyleri Hacim Agirligin Yerinde Tayini

(Kiiglik Bosaltma Silindiri Metodu)

Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ile Kuru Birim TS 1900-1

Hacim Agirhigin Yerinde Tayini

(Biylik Bosaltma Silindiri Metodu)

Zemin ve Zemin-Agrega Karigimlarinin Si§ ASTM D6938

Derinliklerde Yogunluk ve Su igeriginin Niikleer

Yontemlerle Belirlenmesi

Plaka Yiikleme Deneyi ile Zemin Tagima Gliciniin TS5744

Yerinde Tayini

Zeminde Kaliforniya Tagima Oraninin (CBR) Yerinde TS 13593

Tayini

Ozel Jeoteknik Uygulamalar-Zemin Ankrajlar ISRM
Dogal Taslar Tek Eksenli Basing Dayanimi Tayini TS EN 1926

Beton Bordir Taslar -
Zemin Désemesi icin

Boyutlarin Olgiilmesi

TS436 EN 1340

Egilme Dayaniminin Olglilmesi

TS 436 EN 1340

Toplam Su Emmenin Tayini

T5436 EN 1340

Beton Kaplama Bloklar: -
Zemin Dogemesi igin

Boyutlarin Olgiilmesi

TS 2824 EN 1338
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Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu

(Beton Kaplama Bloklari
- Zemin Dosemesi igin
Devam)

Yarmada Cekme Dayarnimi Tayini

TS5 2824 EN 1338

Toplam Su Emmenin Tayini

T52824 EN 1338

Terrazo Karolar

Boyutlarin Olgilmesi

TS5 213-2 EN 13748-2

(Dis Mekdnlarda (En, Boy, Ylukseklik ve Yizey Tabakasi Kalinli§i)
Kullanilan)
Kirilma Dayariminin ve Kirilma Yikinin Olgtilmesi TS 213-2 EN 13748-2
Su Emme Deneyi TS 213-2 EN 13748-2
Kagir Birimler Boyutlarin Tayini TS EN772-16
Yiizey DUzgunlUginin Tayini TSEN 772-20
Basing Dayaniminin Tayini TSEN772-1
Kagir Birimlerin Net ve Brit Kuru Birim Hacim TSEN772-13
Kitlelerin Tayini (Dogal Tas Haric)
Bitimler ve Bitimlu Deney Numunelerinin hazirlanmasi TSEN 12554
Baglayicilar
igne Batma Derinligi Tayini TSEN 1426
Yumusama Noktas) Tayini TSEN 1427

Halka ve Bilye Metodu

Bitimli Kanisimlar -
Sicak Asfalt Karisimlar

Yigin Yogunlugunun Tayini

TS EN 12697-6

Asfalt Karigimlarindaki Bitim Miktarinin Ayristiriimasi
Deneyi - Cam Ekstraktdr Metodu

ASTM D2172 / D2172M

Marshall Deneyi

TSEN 12697-34

KAPSAM SONU

(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme i¢i metodlar)
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